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PRODUTO BORRACHA EPDM KELTAN 3300B 
 
 
 
Esta norma visa estabelecer a especificação de recebimento e venda para o produto mencionado acima, 
comercializado pela Regional Química Ltda. 

ORIGEM Texto elaborado mediante informações de registros de qualidade do fornecedor. 

DESCRIÇÃO 
É um polímero sintético contrituído de eteno e propeno de baixa viscosidade mooney, 
baixo teor de ENB e médio teor de eteno. Produto utilizado em misturas com borracha 
butílica na produção de câmaras de ar, bem como ao EVA para solados. Produto liberado 
no FDA devido ao baixo teor de 3° monômero. 

INSPEÇÃO Recebimento assegurado mediante certificado de qualidade e aprovação do responsável. 
ESPECIFICAÇÃO 

PROPRIEDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 
Visc. Mooney 125°C ML 1+4 43 a 51 

Teor de Umidade % máx. 1 
Teor de ENB % - 

Teor de Eteno % 52,5 a 57,5 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

FORNECEDORES APROVADOS 
DSM Elastômeros do Brasil       

            
            
            
            

OBSERVAÇÕES 
      

 


