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PRODUTO STRUKTOL AKTIVADOR 73 
 
 
 
Esta norma visa estabelecer a especificação de recebimento e venda para o produto mencionado acima, 
comercializado pela Regional Química Ltda. 

ORIGEM Texto elaborado mediante informações de registros de qualidade do fornecedor. 

DESCRIÇÃO 
Mistura de sais de zinco e ácidos carboxílicos aromáticos e alifáticos, atua como ativador 
na borracha natural, inibe a reversão, mantém as propriedades físicas após 
vulcanização, reduz a deformação permanente, usado em lugar de ácido esteárico. 
Recomendado para NR e misturas de polímeros com NR. 

INSPEÇÃO Recebimento assegurado mediante certificado de qualidade e aprovação do responsável. 
ESPECIFICAÇÃO 

PROPRIEDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 
Conteúdo de Zinco % 17,5 a 18,5 
Ponto de Fluidez °C 90,0 a 100,0 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

FORNECEDORES APROVADOS 
Schill & Seilacher       

            
            
            
            

OBSERVAÇÕES 
      

 


